 Question N° 3  
Les tubes Rep 4.2 sont soudés sur les platines Rep 4.1 par le procédé 141 (voir plan DT 3 / 4)

· Déterminer à l’aide de l’abaque, document ressource 5 / 6 Les paramètres de soudage.

· Reporter les valeurs trouvées dans le tableau ci-dessous.
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